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RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO DATA DI EMISSIONE
0619\FPM\MATs\ 19 26/06/2019
BUSINESS UNIT LABORATORIO
B. U. Prodotto Materiali

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Relife Screen Metal

CLIENTE

MEDIT S.r.l.
Via Reggio Emilia, 33
20090 SEGRATE (M)

NORMA DI RIFERIMENTO
ISO 2409:13
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DATI GENERALI
- Dataricevimento campioni: 24/06/2019
- Datainizio prove: 26/06/2019
- Datafine prove: 26/06/2019

- Deviazione dai metodi di prova: NO

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI ESAMINATI

Relife Screen Metal

CAMPIONAMENTO E PRELIEVO

Per I'esecuzione della prova sono stati prelevati casualmente, dai campioni consegnati al Laboratorio, i

provini richiesti dalla norma tecnica adottata.
Il campionamento & stato effettuato secondo le seguenti modalita.

Figura che ha eseguito il campionamento DDT
Numero riferimento
O] Organismo nofificato
Data emissione
Numero riferimento
O] TAB
Data emissione
Numero riferimento
O] CSI-CERT (SIST)
Data emissione
Numero riferimento GLS 22654002
VI Cliente
Data emissione 21/06/2019
Numero riferimento
] Altro

Data emissione

DICHIARAZIONE
| risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente senza I'autorizzazione del Responsabile del
Centro.

DETERMINAZIONI EFFETTUATE

Determinazione della adesione con quadrettatura

Determinazione della adesione con quadrettatura secondo norma ISO 2409:2013.
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RISULTATI

Determinazione della adesione con quadrettatura

L'adesione per quadrettatura dopo tre ripetizioni & di grado O.

Classification

Description

Appearance of surface of cross-cut
area from which flaking has occurred

(Example for six parallel cuts)

The edges of the cuts are completely smooth; none of
the squares of the lattice is detached.

Detachment of small flakes of the coating at the
intersections of the cuts. A cross-cut area not greater
than 5 % is affected.

The coating has flaked along the edges and/or at the
intersections of the cuts. A cross-cut area greater than
5 %, but not greater than 15 %, is affected.

1]

The coating has flaked along the edges of the cuts
partly or wholly in large ribbons, and/or it has flaked
partly or wholly on different parts of the squares. A
cross-cut area greater than 15 %, but not greater than
35 %, is affected.

11

The coating has flaked along the edges of the cuts in
large ribbons andfor some squares have detached
partly or wholly. A cross-cut area greater than 35 %, but
not greater than 65 %, is affected.

Any degree of flaking that cannot even be classified by
classification 4.

DATA
Date

26/06/2019

Seftore Food Packaging Materials
Food Packaging Materials Sector

Alberto Taffurelli

B. U. Prodotto
B. U. Product

Ing. P. Fumagalli

0
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Il documento & firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo

GQO01 REV.00

e la firma autografa.
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